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ПЕРЕЧЕНЬ,
стандартных образцов, согласованных для признания в качестве СО КООМЕТ

	    
	Наименование СО
	Название ТК,

рекомендовавшего СО для признания

№ протокола и

дата заседания
	Страна, организация - координатор темы

Регистрационный номер

по национальному Реестру
	Страны, присоединившиеся

к признанию СО
	Номер темы, в рамках которой СО разработан

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	СО состава стали легированной типа 5ХВ2СФ (6С3)
	ТК 1.12

«Стандартные образцы»,

Протокол № 15-2010

от 23.09.2010
	Россия

ФГУП «УНИИМ»

разработчик

ЗАО «Институт стандартных образцов»

ГСО 918-90 П
	Азербайджан  Кыргызстан

Армения         Литва

Беларусь         Молдова

Болгария       Украина

Грузия

Казахстан
	455/RU/09

	2
	СО состава стали легированной типа Х6ВФ (35С3)
	ТК 1.12

«Стандартные образцы»,

Протокол № 15-2010

от 23.09.2010
	Россия

ФГУП «УНИИМ»

разработчик

ЗАО «Институт стандартных образцов»

ГСО 1527-84 П
	Азербайджан   Кыргызстан

Армения          Литва

Беларусь          Молдова

Болгария         Украина

Грузия

Казахстан
	455/RU/09

	3
	СО состава стали легированной типа 31Х19Н9МВБТ (36С5)
	ТК 1.12

«Стандартные образцы»,

Протокол № 15-2010

от 23.09.2010
	Россия

ФГУП «УНИИМ»

разработчик

ЗАО «Институт стандартных образцов»

ГСО 2251-82
	Азербайджан   Кыргызстан

Армения          Литва

Беларусь          Молдова

Болгария         Украина

Грузия

Казахстан
	455/RU/09


	4
	СО состава и свойств угля каменного марки Т  (СО – 34)
	ТК 1.12

«Стандартные образцы»,

Протокол № 15-2010

от 23.09.2010
	Россия

ОАО «Западно – Сибирский испытательный центр»

ГСО 9524-2010
	Азербайджан   Кыргызстан

Армения          Литва

Беларусь          Молдова

Болгария         Украина

Грузия

Казахстан
	465/RU/09

	5
	СО состава графита (комплект СОГ – 21)
	ТК 1.12

«Стандартные образцы»,

Протокол № 15-2010

от 23.09.2010


	Россия

ВПО «Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»

(УрФУ)

ГСО 4519-89/4532-89
	Армения

Азербайджан

Беларусь

Болгария

Казахстан

Литва

Молдова

Украина
	475/RU/09

	6


	СО состава (агрохимических показателей) почвы солонец каштановый глинистый (САСолП-04)
	ТК 1.12

«Стандартные образцы»,

Протокол № 15-2010

от 23.09.2010
	Россия

ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии 
им. Д.Н. Прянишникова» 
ГСО 9685-2010


	Азербайджан

Армения

Болгария

Казахстан

Литва

Молдова

Украина
	415/RU/08

	7
	СО состава (агрохимических показателей) почвы черноземной типичной среднесуглинистой (САЧП-04).

	ТК 1.12

«Стандартные образцы»,

Протокол № 15-2010

от 23.09.2010
	Россия

ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии 
им. Д.Н. Прянишникова» 
ГСО 8701-2005
	Армения

Беларусь

Болгария

Казахстан

Молдова
	415/RU/08
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